SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO Y EVALAUCION ESTRUCTURAL
DE PUENTE DE “LOS SUSPIROS” EN Carretera Autondmica EX-328 con la Autovia A-5 (km-368).

Trabajos de reconocimeinto mediante catas, “pachémetro”, extraccién de testigos,
ensayos de dureza, andlisis estructural mediante SAP2000 y propuestas de actuacion.




TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO Y EVALAUCION ESTRUCTURAL

DE PUENTE DE “LOS SUSPIROS” EN Carretera Autondmica EX-328 con la Autovia A-5 (km-368).
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TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO Y EVALAUCION ESTRUCTURAL
DE PUENTE DE “LOS SUSPIROS” EN Carretera Autondmica EX-328 con la Autovia A-5 (km-368).
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TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO Y EVALAUCION ESTRUCTURAL
DE PUENTE DE “LOS SUSPIROS" EN Carretera Autondmica EX-328 con la Autovia A-5 (km-368).
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TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO Y EVALAUCION ESTRUCTURAL
DE PUENTE DE “LOS SUSPIROS” EN Carretera Autondmica EX-328 con la Autovia A-5 (km-368).
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TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO Y EVALAUCION ESTRUCTURAL
DE PUENTE DE “LOS SUSPIROS” EN Carretera Autondmica EX-328 con la Autovia A-5 (km-368).
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TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO Y EVALAUCION ESTRUCTURAL
DE PUENTE DE “LOS SUSPIROS” EN Carretera Autondmica EX-328 con la Autovia A-5 (km-368).

ANALISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE SAP 2000
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Modelos 3D introducidos para los tramos recto y en arco Comprobaciones estructurales en diferentes elementos



